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Bericht

" iber die Prufung einer Dichtungsplatte
auf Reaktionsféhigkeit mit Sauerstoff

3128-0.14-1.87

Antrag. Priifouster

1.1 Antragstgller:
Hecker Werke GmbH + Co. KG
Arthur—Hecker-StraBe 1
D-71093 Weil im Schénbuch

1.2 Bezeichnung des Dichtungsmaterials:
UDP 3620 '

1.3 Beabsichtigter Verwendungszweck :
Dichtungsmaterial far Flanschverbindungen

an Sauerstoffleitungen und -armaturen.

1.4 pPrifmaterial:
Ronden (2mm dick,140. mm Durchmesser) .,
eine Seite hellgrin, andere Seite plau mit
. schwarzem Aufdruck ZHECKER UDP 3620"
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2.

priifverfahren und -ergebnisse

2.1  Zindtemperatur

Das Prufverfahren ist im Anhang 1 beschrieben.
Ergebnis: .

Bei funf Versuchen mit einem Sauefstoffdruék pa = 100 bar

wurde als Zindtemperatur der Wert (111 % 3) °C ermittelt.

Der zugehorige gauerstoffdruck Pe betrigt etwa 130 bar.

2.2 Verhalten bei ktnstlicher Alterung

Das Prufverfahren ist im Anhang 2 beschrieben.
Ergebnis:

Nach der Alterung des Materials bei 60 °C und 130 bar Sauer-
stoffdruck wies die Probe suRBerlich keine vVeranderungen auf;
die Probenmasse hatte um 0,2 % zugenommen. }

Die Zzindtemperatur der gealterten probe war mit (111 & 4) °cC
im Rahmen der MeBgenauigkeit unveréandert gegeniber dem bei der

nichtgealterten‘Probe ermittelten Wert.

5.3 Prifung als Flanschdichtung

Das Prifverfahren ist im Anhang 3 beschrieben.

Ergebnisse: )
Die Priifung bei 130 bar gauerstoffdruck und 60 °C ergab, daB
nur die ins Rohrinnere hineinragenden Teile der Dichtung
verbrennen; der Brand wird weder auf den Stahl ibertragen,
noch brennt die Dichtung zwischen den Flanschen. Die
Flanschverbindung blieb gasdicht. parauf wurde der versuch beil
130 bar und 60 °C noch viermal wiederhélt. Auch hierbei wurde

das gleiche Ergebnis wie zuvor erhalten.
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2.4 Reaktionsfihigkeit mit fllssigem Sauerstoff bei
Schlagbeanspruchung

Das Prufverfahren ist im Anhang 4 beschrieben.
Ergebnis: '

Bereits bei 0,17 m Fallhdhe des Hammers
{Schlagenergie = 125 Nm) wurden regelmifiig Reaktionen des
Dichturgsmaterials mit dem flissigen Sauerstoff festgestellt.

Beurteilung _

Die Versuche haben eine Zindtemperatur des Materials von
(111 + 3)°C bel etwa 130 bar Sauerstoffdruck ergeben.
Bei 60 °C und 130 bar Sauerstoffdruck erwies sich das

Material als ausreichend alterungsbesténdig.

Aufgrund dieser Ergebnisse und der Resultate der
Flanschprifung bestehen in sicherheitstechnischer Hinsicht
keine Bedenken gegen eine Verwendung des Dichtungsmaterials
UDP 3620 zum Abdichten von Flanschverbindungen aus Kupfer,
Kupferlegierungen odexr Stahl bei Sauerstoffdriicken bis 130 bar
und Temperaturen bis 60 °C, und zwar sowohl in Flanschen mit
glatter Dichtleiste als auch in Flanschen mit Vor- und

Ricksprung oder wit Nut und Feder.

Aus sicherheitstechnischen Grinden ist die Dichtungsplatte aus

dem Material UDP 3620 nicht geeignef zur Verwendung in
Anlageteilen fir fliissigen Sauerstoff.

Die Giltigkeitsdauer dieser Beurteilung endet sofort, wenn

die Zusammensetzung des untersuchten Materials verdndert

wird. Sie endet sp&testens am 231.12.2004. Eine Verliangerung
Uber dieses Datum hinaus ist méglich, wenn der Antragsteller
zum genannten Zeitpunkt schriftlich bestdtigt, daR das Produkt
dann noch identisch ist mit dem zu dieser Beurteilung

eingereichten Material.
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In den Handel gebrachte Produkte, die von uns auf Eignung
fir den Einsatz in Sauerstoff gepriift worden sind, missen
entsprechend unserer Beurteilung im BAM-Priifbericht

gekennzelichnet werden. D.h., der Hinweis allein auf einem
Produkt, daR eine BAM-Prifung erfolgte und/ocder das Anfih-

ren ungerer Tagebuch-Nr. ohnpe zusitzliche Angabe des Ver-
wendungszwecks und der zulissigen Retriebshedingungen ist

in sicherheitstechnischer Hingicht nicht =zu verantworten.

Es muls eindeutig erkennbar sein, ob das Produkt fiir den
genannten Verwendungszweck in gasfdrmigem und/oder fliis-
sigem Sauerstoff verwendbar ist. Maximal zuldssiger Sauer-
stoffdruck, maximale Betriebstemperatur sowie eventuell
andere Einschrankungen beim Gebrauch miissen deutlich

angegeben sein.
Dieser Bericht darf nur ungekirzt wiedergegebhen werden.

Die auszugsweise Wiedergabe bedarf der vorherigen
Genehmigung der BAM.

Bl der) Anhang 1 bi

i
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Bestimmung der Zindtemperatur in verdichtetem Sauerstoff

Etwa 0,2 g bis 0,5 g des pastdsen oder zerkleinerten festen oder
auf Keramikfaser aufgetragenen flissigen Versuchsmaterials werden
in einen mit Chromnickelstahl ausgekleideten Autoklaven (Raumin-
halt etwa 34 cm?®) gegeben. Nach dem gasdichten Verschliefen wird
der Autoklav mit Sauerstoff bis zum Druck Pa gefdllt und in einer
Niederfrequenz-Erwdrmungsanlage induktiv aufgeheizt, wobei die
Temperatur fast linear um etwa 110 X/min ansteigt.

Dexr Temperaturverlauf wird mit Hilfe eines Thermoelementes am Ort
der Probe gemessen und durch einen Kompensationsschreiber
registriert. Gleichzeitig wird auch der Druckverlauf mit Hilfe
eines Druckaufnehmers gemessen und registriert. Mit steigender
Temperatur erhdht sich kontinuierlich der Sauerstoffdruck im
Autoklaven. Die Entzindung der Probe ist an einem pldétzlichen
steilen Temperatur- und Druckanstieg erkenmbar. Der bei der

Zandtemperatur vorliegende Sauerstoffdruck Pe Wird berechnet.

Die Angabe des Sauerstoffdrucks Pe ist insofern von Bedeutung,
als dies Zindtemperatur eines Stoffes druckabhidngig ist. Die
Zundtemperatur erniedrigt sich mit steigendem Sauerstoffdruck.
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Prufung auf Alterungsbestindigkeit in verdichtetem Sauerstoff

In einem gasdichten Beh&lter aus Chrom-Nickel-Stahl wird eine
abgewogene Probe des Versuchsmaterials 100 Stunden bei erhdhter
Temperatur der Einwirkung verdichteten Sauerstoffs ausgesetzt.
Der Fualldruck des Sauerstoffs bei 20 °C ist so berechnet, daR er
bei der Versuchstemperatur 100 bar *) betragt.
Bei dieser kinstlichen Alterung wird ermittelt, ob die Probe all-
mahlich mit Sauerstoff reagiert oder sonstige erkennbare Verinde-
rungen erfahrt.

riterien fiir eine Bestdndigkeit gegen Sauerstoff unter den
jeweiligen Versuchsbédingungen sind - unter Berlcksichtigung
gewisser Toleranzen - die Beibehaltung der &uBeren Beschaffenheit
der Probe, der Probenmasse und des Wertes der Zindtemperatur
nach der Alterung.

*) Im vorliegenden Fall betrug der Sauerstoffdruck 130 bar.
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Prifung von Flanschdichtungen fiir Sauerstoff-Stahlrohrleitungen

Die Prifapparatur besteht im wesentlichen aus zwei je etwa 2 m
langen Stahlrohren DN 65 PN 160, an die entsprechende Normflansche
angeschweiffit sind. Unter Verwendung der zu priifenden Dichtung
werden beide Rohrabschnitte gasdicht geflanscht. Die Dichtung ist
so bemessen, daR sie in das Rohrinnere hineinragt.

Die Prifapparatur wird durch Heizmanschetten auf die jeweils vor-
gesehene Versuchstemperatur erwarmt, die mindestens 50 °C nie-
driger ist als die ZzZindtemperatur des Dichtwerkstoffs. Nach dem
Verschliefen wird die Apparatur bis zum vorgesehenen Priifdruck mit
Sauerstoff gefillt und der ins Rohrinnere hineinragende Teil

der Dichtung durch einen elektrischen Glihdraht gezindet.

Fir den Fall, daR die Dichtung elektrisch leitfadhig ist, z.B. bei
Spiraldichtungen oder Graphitfolien, wird eine nicht leitfdhige
Zindpille aus organischem Werkstoff (PTFE, Gummi) verwendet,
dessen Flamme auf die Dichtung einwirkt.

Mafgebend flir die Beurteilung der Dichtung ist ihr Verhalten nach
Zindeinleitung. Verbrennt die Dichtung mit so heifer Flamme, daf3
der Brand auf den Stahl Ubertragen wird (meist wird hierbei ein
Teil der Prifapparatur zerstdrt), so gilt die Dichtung von vorn-
herein als ungeeignet. '

Sofern nur die ins Rohrinnere hineinragenden Teile der Dichtung
verbrennen, der Brand jedoch nicht auf die Rohrleitung bzw. auf
die Flansche lbertragen wird und die Dichtung auch nicht zwischen
den Flanschen weiterbrennt, bestehen in sicherheitstechnischer
Hinsicht keine Bedenken gegen eine Verwendung der Dichtung bis zu
dem angewendeten Prifdruck und der vorgegebenen Temperatur. Die-
ses glnstige Ergebnis mufl auch bei viermaliger Wiederholung des

Versuchs bestatigt werden.

Telefon Telex Telegramme Telefax Konto
(030) 8104-1 183261 bambd BAM BERLIN (030)8112029 Landeszentralbank Berlin
’ BLZ 10000000, Kto-Nr. 100010 04



Zeigt sich dagegen, daR die Flanschverbindung wahrend des Versuchs
undicht wird, z.B. durch Erweichen oder Weiterbrennen

der Dichtung zwischen den Flanschen, muf die Prufung bei niedri-
geren Temperaturen und Sauerstoffdricken fortgesetzt werden, bis
bei fiinf Versuchen das oben beschriebene glnstige Ergebunis

erhalten wird.
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Prafung auf Reaktionsfahigkeit mit flussicem Sauerstoff

bel Schlagbeanspruchung

Jeweils etwa 0,5 g des flissigen oder zerkleinerten festen Ver-
suchsmaczerials werden in einen schalenférmigen Probenbehdlter

(h = 10 mm, d = 30 mm) aus 0,01 wm dickem Kupferblech gegeben,
mit flissigem Sauerstoff Uberschiittet und der Schlagwirkung eines
Fallhammers (Masse = 76.5 kg) ausgesetzt. Die Fallhdhe des Ham-
mers ist verdnderlich. Als Unterlage fir den Probenbehdlter dient
ein Stahlambof mit einer Auflageplatte aus Chrom-Nickel-Stahl. Der
Ambofs, der etwa die achtfache Masse des Fallhammers hat, wird

von vier, auf den Stahlrahmen des Versuchsgerats aufgesetzten,
Dampfungselementen getragen. Das Versuchsgerat selbst steht auf
einem Betonfundament .

Eine Reaktion der zu untersuchenden Probe mit dem fllissigen
Sauerstoff ist in der Regel an einer Flammenbildung und einem
mehr oder weniger heftigen Explosionsknall erkennbar. Durch
Verandern der Fallhdhe des Hammers wird jene Schlagenergie
ermittelt, bei der gerade noch keine Reaktion eintritt. Dieses
Ergebnis mufl bei zehnmaliger Ausfuhrung des Versuchs unter
gleichen Bedingungen bestdtigt werden. Die Versuche werden abge-
brochen, falls bei einer Schlagenergie von 125 Nm oder weniger
{entsprechend einer Fallh®he des Hammers wvon 0,17 m oder weniger)
Reaktionen beobachtet werden. In diesem Fall gilt der Werkstoff
sicherheitstechnisch als ungeeignet fir Flissigsauerstoff-Anla-
gen.

Telefon Telex Telegramme Tefefax Konto
(030) 81041 183 261 bambd BAM BERLIM (030) 8112029 Landeszentraibank Berlin
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Hersteller

Art der Proben
Bezeichnung der Proben
Art der Prifkorper
Eingang der Proben

Probenehmer

1. Rezeptur wurde vorgelegt, iberpriift und bestatigt

2. Grundanforderungen: O:V-Verhaitnis 1:50 cm?/cm?

Technologiezentrum Wasser (TZW)

Karlsruhe
Priifstelle Wasser

PRUFZEUGNIS

Uber die Untersuchung von "Werkstoff UDP 3620" gemaf KTW-Empfehlungen 1.3.13 des Bundesgesundheitsamtes

: Probeplatten
1 24.01.2000 + 22.02.2001
: Auftraggeber

. Hecker Werke GmbH & Co KG, Weil im Schénbuch
. Flachdichtungsqualitat
: "Werkstoff UDP 3620"

Untersuchungsergebnisse

-

1.-3. Tag 4.-8. Tag 7.-9. Tag Richtwert fur 3. Extraktion

Klarheit, Farbung, Geruch, GS2 nnb nnb nicht nennenswert
Geschmack, Schaumbildung faulig,Kloake beeinflufdt
C-Abgabe [mg C/mad] 20 15 10 <125,0
Cl,-Zehrung [mg Cl,/m2d] 110 80 70 <150,0
3. Zusatzanforderungen:

Aromatische Amine [mg/m?2d] 0,124 0,077 0,059

Phenole [mg/m?3d] 0,06 0,03 0,02

Formaldehyd [mg/m?2d] <0,02 <0,02 <0,02

HeilRwasser 90°C 1.-2. Stunde 3.-4. Stunde 5.-6. Stunde Richtwert fiir 3. Extraktion
Klarheit, Farbung, Geruch, GS 5 GS5 nnb nicht nennenswert
Geschmack, Schaumbildung faulig,stechend | faulig,stechend beeinflufit
C-Abgabe [mg C/m?h} 80 55 - 45 <125,0
Aromatische Amine [mg/m?2h] 0,052 0,032 0,024

Phenole [mg/m?h] 0,10 0,10 0,07

Formaldehyd [mg/m?h] 0,12 <0,04 <0,04

Die untersuchten Proben "Werkstoff UDP 3620" entsprechen den KTW-Empfehlungen des Bundesgesundheitsamtes e

(BGes.Bl. Jg. 86. 8. Mitt. ff) im Bereich Dichtungen D2.

Karlsruhe, den 12.04.2000

Dr. I. Wagner

Die Giiltigkeit dieses Prifzeugnisses richtet sich nach andernorts festgelegte Anforderungen. Sie endet jedoch spatestefis 5 Jahre nach Ausstellungsdatum.

Die Veréffentlichung des Priifzeugnisses - vollstandig oder in Ausziigen - ist ohne ausdriickliche Genehmigung von seiten der Priifstelle nicht gestaitet.

TZW-Az, : KA
111A/01

Das Technologiezentrum Wasser ist eine Einrichtung des DVGW
Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches e.V.,

Karisruher Strale 84
D-76139 Karlsruhe

Telefon: +49(0)721-931 63-0
Telefax: +49(0)721-331 60



